
Fig. 3. Aspecto de fratura frágil de uma amostra
implantada com He na concentração de 120 ppma - 3000 X.
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Coro o objetivo de estudar o efeito da radiação em

cerâmicas supercondutoras (utilizando o ciclotron CV-28 do

IEN), através da medida da variação da permeabilidade

magnética e do tempo de vida de pósitronB em função da


